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그림을 표시할 수 없습니다 .

▣ 국내 적용된 압축품 사진

1

철 미세칩(Fe) 압축품
(60x40, 밀도: 5.4kg/리터)
자동차 부품 회사 (부산)

연마 슬러지(Fe) 압축품
(Ø60, 밀도: 2.32kg/리터)
자동차 부품 회사 (부산)



GANA MECATECHGANA MECATECH

그림을 표시할 수 없습니다 .

▣ 국내 적용된 압축품 사진

2

파우더(Fe) 압축품
(Ø80, 밀도: 4.23kg/리터)

재활용 회사 (부산)

연마 슬러지(Fe) 압축품
(Ø100, 밀도: 2.89kg/리터)

자동차 부품 회사 (서산)



GANA MECATECHGANA MECATECH

그림을 표시할 수 없습니다 .

▣ 국내 적용된 압축품 사진

3

다이캐스팅칩(Al) 압축품
(150x60, 밀도: 2.1kg/리터)

자동차 부품 회사 (보령)

단조용 알루미늄칩(Al) 압축품
(60x60, 밀도: 2.2kg/리터)

항공 부품 회사 (창원/김해/서산)
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그림을 표시할 수 없습니다 .

▣ 국내 적용된 압축품 사진

4

황동칩(Cu+Zn) 압축품
(Ø80, 밀도: 6.3kg/리터)

재활용 회사 (양산)


